April 1996

Berichtigungen Befich;iglung 2
zu DIN 4102-4 : 1994-03 DIN 41024

ICS 13.220.50
Deskriptoren: Baustoff, Bauteil, Brandverhalten, Zusammenstellung

Corrigenda to DIN 4102-4 : 1994-03
Corrigenda a DIN 4102-4 : 1994-03

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf
diese Berichtigung zu machen.

Druckfehlerberichtigung in

DIN 4102-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung kiassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

1. Seite 16, Tabelle 8, Spalte “Zeile™:
nicht “2.3.3” sondern “2.2.3”

2. Seite 16, Tabelle 8, Zeile 3.1:
nicht “... 3 bis 3.2 ..." sondern “... 1 bis 2.2.3 ...”
3. Seite 16, Tabelle 8, Zeile 3.1:
nicht “... Zeilen 1 bis 1.3 ...” sondern “... Zeilen 1.2 bis 1.2.2.3 ...”
4. Seite 35, Abschnitt 3.8.2.3:
nicht “... Tabelle 12, Zeilen 3 bis 3.3.2 ...” sondern “... Tabelle 12, Zeilen 3 bis 3.2.2 ..."

5. Seite 45, Tabelle 34, FuBnote ):
nicht “... Zeilen 3.1.1'und 3.1.2 ...” sondern “ ... Zeilen 3.1.1 und 3.2.1"

6. Seite 67, Bild 31:
nicht “Moértel; Dicke <1 mm” sondern
“Moértel, Dicke = 1 mm”

7. Seite 143, Abschnitt 8.6.4;
nicht “... Abschnitt 8.6 ...” sondern “... Abschnitt 8.6.4 ...”
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